
塩浴窒化
CrN
AST

AKC処理

特長

 カナック処理後に特殊な酸化被膜を生成

 高い溶損性、焼付き耐性を付加した処理

 生地にカナック処理層を有するため

 ヒートチェック対策にも効果を発揮

溶損比較データ

クラック抑制効果

脆弱層がほとんど生成されない処理のため、耐クラック性にも優れています

ガス軟窒化 15万ショット AST処理 22万ショット

AST処理
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塩浴窒化       CrN       AST 

試験方法：加速試験   

重量失率で比較

材   質：SKD61        

ア ル ミ ：ADC12      

溶湯温度：700℃

回 転 数 ：200rｐｍ

継続時間：60min
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溶損率（%） 他処理に比べ耐溶損性に優れています


